
Käyttöohje Mipa Vicrom Chrome

Mipa Vicromin maalauksessa, ensimmäinen kerros on Mipa OC akryylimaali, musta (Super Black, 
RAL 9005 tai T95 värikoodeilla) 

Maalaa Mipa OC akryylimaali ohjeistuksen mukaan (kts. Ohje Mipa OC arkyylimaalin tuotesivulta)
Vicrom tulee maalata OC akryylimaalin päälle neljän (4) vuorokauden sisällä. Vähimmäis 
kuivumisaika ennen vicromia PITÄÄ olla 8 tuntia   20 °C   lämpötilassa tai 30 minuuttia 60   °C   
lämpötilassa. 
Akryylimaalin pintaa ei saa hioa ennen Vicromin maalausta, vaan se maalataan kiiltävän pinnan 
päälle. Jos akryylimaaliin tulee valumia tai muita virheitä, ne voidaan hioa, mutta pinta pitää 
kiillottaa kiiltäväksi ennen Vicromia. 

Mipa Vicromin ruiskutus:
Kun ruiskutat Vicromia, on todella tärkeää, että kerrokset ovat TODELLA OHUITA ja 
TASAPAKSUJA. Suositus onkin ruiskuttaa Vicrom isolla ruiskutusetäisyydellä ja leveällä 
viuhkalla, maalin määrä tulee pitää pienenä. Paras lopputulos saadaan kun maalia on ohuesti, mutta 
tasaisesti niin, että musta akryylimaali on peittynyt. Tee koeruiskutus jotta tiedät miten saat parhaan 
lopputuloksen, tuotetta ei saa valuttaa missään nimessä, tässä tapauksessa tuote täytyy poistaa ja 
aloitta alusta. 

• Suositeltu suutinkoko 0,8mm – 1,0mm, 
• ruiskutuspaine 2 – 2,2 bar. 
• Kerrosten välinen haihdutusaika 2 – 5 minuuttia. 

Kirkaslakan ruiskutus: 
Ennen lakkausta ruiskuta Vicromin pintaan Mipa WBS Baseblen aine, helpottaaksesi lakkaamista. 
5-10 minuutin haihdunta-ajan jälkeen voit siirtyä lakkaukseen.

Ruiskuta kirkaslakka 45-60 minuutin kuluttua, jos kuivuminen tapahtuu  20 °C   lämpötilassa. Jos 
kuivuminen tapahtuu  60   °C lämpötilassa, silloin lakkaus 30 minuutin kuluttua.

Käytä lakkana Mipa CC9 kirkaslakkaa. Parhaan lopputuloksen takaamiseksi, ensimmäinen 
kirkaslakka kerros tulee olla TODELLA tasainen ja OHUT HARSO, tämän jälkeen pidä taukoa 
10-20 minuuttia, jonka jälkeen voit lakata täydellisen kerroksen lakkaa. 
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